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15x10 x 1,5 0,10 kg 35x25x3 0,46 kg 50 x 40 x 3 0,70 kg
15x10 x 2 0,12 kg 355x33x5 0,85 kg 50 x 40 x 5 115 kg
18,5x85x2 0,14kg 40 x10 x 2 0,26 kg 54 x20x15 0,29 kg
20x10x 15 0,12 kg 40 x15x 2 0,29 kg 55x37x15 0,37 kg
20 x10 x 2 0,15 kg 40 x 20 x 2 0,31 kg 60 x 15 x 2 0,39 kg
20x10x3 0,22 kg 40x20x 3 0,46 kg 60x15x3 0,58 kg
20x15x15 0,14 kg 40x20x 4 0,60 kg 60 x20x2 0,42 kg
20 x15x 2 0,18 kg 40 x 20 x 6 0,87 kg 60 x 20 x 2,5 0,52 kg
20x15x 3 0,26 kg 40 x25x 3 0,60 kg 60x20x3 0,62 kg
24xNx3 0,26 kg 40x25x 4 0,66 kg 60 x 25 x 2 0,45 kg
25x10x 1,5 0,14 kg 40 x 30 x 2 0,37 kg 60 x 25 x 2,5 0,56 kg
25x10x 2 0,18 kg 40 x30 x 3 0,54 kg 60x25x3 0,66 kg
25x15x15 0,16 kg 40 x30x 4 0,71 kg 60 x25x 4 0,87 kg
25x15x 2 0,21 kg 40 x30 x 5 0,88 kg 60 x25x 5 1,08 kg
25x20x2 0,23 kg 45x30x 3 0,58 kg 60 x 30 x 2 0,48 kg
25x20 x25 0,29 kg 45 x 30 x 4 0,77 kg 60 x30x25 0,59 kg
25x20x3 0,34 kg 49 x 40 x 4 0,918kg 60x30x3 0,70 kg
27 x15x 2 0,22 kg 50 x 10 x 2 0,31 kg 60 x 30 x 4 0,93 kg
27 x175x 2 0,23 kg 50 x15x 2 0,34 kg 60 x30x5 1,15 kg
30x10x2 0,21 kg 50 x15x25 0,42 kg 60 x 30 x 10 216 kg
30x15x15 0,18 kg 50x20x13 0,24kg 60 x 35 x 4 0,98 kg
30x15x2 0,23 kg 50x20 x2 0,37 kg 60 x 40 x 1,6 0,43 kg
30x15x25 0,29 kg 50 x20 x 2,5 0,46 kg 60 x 40 x 2 0,53 kg
30x15x3 0,34 kg 50x20x3 0,54 kg 60 x 40 x 3 0,79 kg
30x18x3 0,36 kg 50x25x2 0,39 kg 60 x 40 x 4 1,04 kg
30x20x15 0,20 kg 50 x25x 25 0,49 kg 60 x 40 x 5 1,28 kg
30 x20 x2 0,26 kg 50x25x3 0,58 kg 60 x 50 x 2 0,58 kg
30x20x25 0,32 kg 50x25x 4 0,77 kg 60 x 50 x 3 0,87 kg
30x20x3 0,38 kg 50x25x5 0,95 kg 62,5x17x1,8 0,38 kg
30x20x 4 0,50 kg 50 x 30 x 2 0,42 kg 65x 40 x 8 2,10 kg
30x25x3 0,42 kg 50x30x3 0,62 kg 695 x24x8 1,85 kg
32x27x2 0,31 kg 50x30x 4 0,82 kg 70 x15x 2 0,45 kg
35x15x2 0,26 kg 50x30x5 1,01 kg 70 x 20 x 2 0,48 kg
35x20x2 0,29 kg 50 x 35 x 1,5 0,34 kg 70 x 25 x 2,5 0,62 kg
35x20x3 0,54 kg 50x35x 4 0,87 kg 70 x 30 x 2 0,53 kg
35x25x15 0,24 kg 50 x 40 x 2 0,48 kg 70 x 40 x 2 0,58 kg
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70 x 60 x 6 2,01 kg 90 x 60 x 6 2,33 kg 120 x 40 x 4 1,68 kg
75 x 40 x 3 0,91 kg 100 x 20 x 2 0,64 kg 120 x 50 x 5 2,23 kg
75x50x5 1,62 kg 100 x 30 x 8 2,64 kg 120 x 60 x 2 0,96 kg
75 x50 x 6 193 kg 100 x 40 x 2 0,75 kg 120 x 60 x 8 3,72 kg
80 x15x2 0,50 kg 100 x 30 x 3 1,03 kg 120 x 65 x 4 195 kg
80 x20x2 0,53 kg 100 x 30 x 8 2,64 kg 120 x 80 x 8 4,15kg
80x20x5 1,28 kg 100 x 40 x 2 0,75 kg 120 x 80 x 10 5,32 kg
80 x25x2 0,56 kg 100 x 40 x 3 111 kg 120 x 100 x 4 2,33 kg
80x30x3 0,87 kg 100 x 40 x 4 1,47 kg 130 x 30 x 3 1,27 kg
80 x35x15 0,46 kg 100 x 50 x 3 1,19 kg 140 x 40 x 3 1,43 kg
80 x 40 x 2 0,64 kg 100 x 50 x 4 1,567kg 140 x 40 x 4 190 kg
80 x 40 x 2,5 0,79 kg 100 x 50 x 5 196 kg 150 x 40 x 4 2,01 kg
80 x40 x3 0,95 kg 100 x 50 x 6 2,33 kg 150 x 50 x 4 2,12 kg
80 x 40 x 4 1,25 kg 100 x 50 x 7 2,70 kg 150 x 75 x 8 4,69 kg
80 x 40 x 5 1,55 kg 100 x 50 x 10 3,78kg 150 x 75 x 10 5,81 kg
80 x 40 x 6 1,85 kg 100 x 60 x 3 1,27 kg 150 x 100 x 10 6,48 kg
80 x50 x5 1,69 kg 100 x 60 x 6 2,49 kg 160 x 40 x 3 1,60 kg
80 x 50 x 6 2,01 kg 100 x 64 x 8 3,37 kg 160 x 40 x 4 2,12 kg
80 x50x8 2,64 kg 101,6 x 50,8 x 6,35 2,50 kg 180 x 150 x 6 5,25 kg
80 x 60 x 6 2,17 kg 104 x 44 x 4 1,56 kg 200 x 100 x 10 7,83 kg
85x 40 x15 0,50 kg 10 x 30 x 2 0,75 kg 240 x 40 x 4 2,98 kg
90 x 30 x 25 0,79 kg 120 x 20 x 2,5 0,93 kg

90 x 55 x 12 4,31 kg 120 x 40 x 3 1,27 kg
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10x10x15 0,07 kg 40 x 40 x 2 0,42 kg 60 x 60 x 6 1,85 kg
10x10x 2 0,10 kg 40 x 40 x 2,5 0,52 kg 60 x 60 x 7,7 2,33 kg
12x12x2 0,12 kg 40 x40 x 3 0,62 kg 60 x 60 x 8 2,42 kg
15x15x15 0,12 kg 40 x 40 x 4 0,82 kg 60 x 60 x 10 2,97 kg
15x15x2 0,15 kg 40 x 40 x 5 1,01 kg 65x 40 x 8 2,09 kg
20x20x15 0,16 kg 40 x 40 x 6 119 kg 70 x 70 x 2 0,74kg
20x20x 2 0,21 kg 40 x 40 x 10 1,89 kg 70 x70 x 2,5 0,93 kg
20x20x 3 0,31 kg 45 x 45 x 1,8 0,43 kg 70x70 x 5 1,82 kg
20x20 x 4 0,39 kg 45 x 45 x 2 0,48 kg 70 x70 x 6 2,17 kg
25x25x15 0,20 kg 45 x 45 x 3 0,70 kg 70x70 x 7 2,51 kg
25x25x2 0,26 kg 45 x 45 x 4 0,93 kg 75x75x 4 1,58 kg
25x25x25 0,32 kg 50 x 50 x 2 0,53 kg 80x80x3 1,27 kg
25x25x3 0,38 kg 50 x 50 x 2,5 0,66 kg 80 x 80 x 4 175 kg
25x25x 4 0,50 kg 50 x 50 x 3 0,79 kg 80 x80x5 2,09 kg
25x25x78 0,89 kg 50 x 50 x 4 1,04 kg 80 x80x6 2,49 kg
30 x30x2 0,31 kg 50 x50 x 5 1,28 kg 80x80x8 3,28 kg
30x30x25 0,39 kg 50 x50 x 6 1,52 kg 90 x90x 3 1,43 kg
30x30x3 0,46 kg 50 x 50 x 8 199 kg 100 x 100 x 4 2,12 kg
30x30x 4 0,60 kg 60 x 60 x 2 0,64 kg 100 x 100 x 6 314 kg
30x30x5 0,74 kg 60 x 60 x 2,5 0,79 kg 100 x 100 x 8 4,15 kg
35x35x2 0,37 kg 60 x 60 x 3 0,95 kg 100 x 100 x 9 4,64 kg
35x35x3 0,54 kg 60 x 60 x 4 1,25 kg 100 x 100 x 10 513 kg
35x35x 4 0,71 kg 60 x 60 x 5 1,55 kg 120 x 120 x 8 5,01 kg
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15x15x 2 0,15 kg 40 x 30 x 2 0,37 kg 50 x 50 x 6 1,52 kg
20 x20 x 2 0,21 kg 40 x 40 x 1,6 0,34kg 50 x 70 x 2 0,64 kg
20x20x 3 0,30 kg 40 x 40 x 3 0,62 kg 60 x 60 x 4 1,25 kg
20x30x2 0,26 kg 40 x 40 x 4 0,82 kg 60 x 60 x 6 1,85 kg
20 x 40 x 2 0,31 kg 40 x 40 x 5 1,01 kg 60 x 100 x 5 2,09 kg
25x25x2 0,26 kg 40 x 60 x 4 1,04 kg 70 x 40 x 8 2,20 kg
25x25x3 0,38 kg 40 x 60 x 5 1,28 kg 70 x 70 x 2 0,75 kg
25 x 40 x 2 0,34 kg 45 x 80 x 1,6 0,53 kg 80 x 60 x 6 2,17 kg
30x20x2 0,26 kg 45 x 80 x18 0,60 kg 100 x 50 x 5 2,03 kg
30 x30 x 2 0,31 kg 45 x 105 x 2 0,80 kg 100 x 50 x 6 2,42 kg
30 x30x25 0,39 kg 45 x120 x 1,8 0,79 kg 100 x 60 x 5 2,1 kg
30x30x3 0,46 kg 50 x50 x3 0,79 kg 120 x 55 x 1,8 0,85 kg
35x35x3 0,54 kg 50 x50 x 4 1,04 kg
40 x 20 x 2 0,31 kg 50 x 50 x 5 1,28 kg
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76 x17 x 1,4 0,15 kg
25x25x2 0,38 kg
40 x 16 x 2 0,37 kg
100 x50x5x7 3,09 kg
100 x 100 x 10 x 8 7.20 kg
140 x 80 x6x 8 5,52 kg
140 x 90 x 8 6,71 kg
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10 x 10 x 2 0,17 kg 50 x 50 x 2,5 1,28 kg
15x15x15 0,22 kg 50 x 50 x 29 1,48 kg
15x15x2 0,28 kg 50 x50 x 3 1,52 kg
16 x 16 x 1,5 0,23 kg 50 x 50 x 4 199 kg
20x20 x 1,5 0,30 kg 50 x 50 x 5 2,43 kg
20x20 x 2 0,39 kg 58 x 58 x 1,5 0,92 kg
20 x20 x 2,5 0,47 kg 60 x 60 x 2 1,25 kg
25x25x15 0,38 kg 60 x 60 x 3 1,85 kg
25x25x18 0,45 kg 60 x 60 x 4 2,42 kg
25x25x2 0,50 kg 70x70 x 4 2,85 kg
30 x 30 x 1,65 0,51 kg 75x75x 4 3,06 kg
30x30x2 0,60 kg 80 x 80 x 2 1,68 kg
30x30x3 0,87 kg 80x80x3 2,49 kg
30x30x 4 112 kg 80 x 80 x 4 3,28 kg
34x34x3 1,00 kg 80 x 80 x5 4,05 kg
35x35x2 0,71 kg 85 x 85x 2 1,79 kg
35x35x3 1,04 kg 90 x 90 x 4 3,72 kg
40 x 40 x 2 0,82 kg 100 x 100 x 2 2,12 kg
40 x 40 x 2,5 1,01 kg 100 x 100 x 3 314 kg
40 x 40 x 2,9 116 kg 100 x 100 x 4 4,30 kg
40 x 40 x 3 1,20 kg 100 x 100 x 5 5,13 kg
4O x 40 x 4 1,56 kg 101,6 x 101,6 x 3,25 3,45 kg
45 x 45 x 1,65 0,77 kg 120 x 120 x 2 2,55 kg
45 x 45 x 2 0,93 kg 120 x 120 x 2,5 3,17 kg
50 x 50 x 1,5 0,79 kg 120 x 120 x 4 5,01 kg
50 x 50 x 2 1,04 kg 120 x 120 x 5 6,21 kg
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slitina EN AW-6060 (AlMgSi0,5) T66

DTN TR BT TR

15x8x15 0,16 kg 40 x30x3 1,04 kg 60 x 50 x 3 1,68 kg
15x10x15 0,18 kg 40 x 30 x 4 1,34 kg 65 x 20 x 2 0,87 kg
18x12x2 0,28 kg 43 x22x 2 0,66 kg 653 x 411 x2 111 kg
20x10x15 0,22 kg 45 x 25 x 2 0,71 kg 70 x 20 x 2 0,93 kg
20 x10x 2 0,28 kg 50 x15x 15 0,50 kg 70 x 30 x 2 1,04 kg
20x15x 15 0,26 kg 50x15x 2 0,66 kg 70 x 50 x 4 2,42kg
20 x15x 2 0,33 kg 50x20 x 2 0,71 kg 76,2 x 254 x 3 1,55 kg
25x10 x 2 0,33 kg 50x20 x 4 1,34 kg 779 x 56,9 x 1,5 1,07 kg
25x15x1,5 0,30 kg 50x25x2 0,77 kg 78 x 57 x 1,4 1,00 kg
25x15x2 0,39 kg 50 x25x25 0,95 kg 80 x20x2 1,04 kg
25x20 x 2 0,44 kg 50x25x3 112 kg 80 x 20 x 2,5 1,28 kg
30x10x15 0,30 kg 50 x 30 x 1,4 0,58 kg 80x20x3 1,52 kg
30x15x15 0,34 kg 50x30x18 0,74 kg 80 x30x3 1,68 kg
30x15x2 0,44 kg 50 x 30 x 2 0,82 kg 80 x 40 x 2 1,25 kg
30x20x2 0,50 kg 50 x 30 x 2,5 1,01 kg 80 x 40 x 2,5 1,55 kg
30 x20 x 25 0,61 kg 50x30x3 1,2 kg 80x40x3 1,85 kg
30 x 25 x 2 0,55kg 50 x 34 x 3 126 kg 80 x 40 x 4 2,42 kg
30,5x295x2 0,63kg 50 x 40 x 2 0,93 kg 80 x 45x 5 31 kg
35x17x2 0,52 kg 50 x 40 x 2,5 115 kg 80 x50 x 3 2,01 kg
35x20x2 0,55 kg 50 x 40 x 3 1,36 kg 80 x 50 x 4 2,64 kg
35x20x 14 0,39 kg 50 x 40 x 4 1,77 kg 80 x 60 x 2 1,47 kg
35x25x15 0,46 kg 50 x 45x3 1,44 kg 80 x 60 x 3 2,17 kg
35x25x2 0,60 kg 50,8 x 25,4 x 3,25 1,22 kg 80 x 60 x 4 2,85 kg
40 x10x 2 0,50 kg 60 x 20 x 2 0,82 kg 80 x 60 x 6 4,15 kg
40x15x2 0,55 kg 60x20x3 1,20 kg 85x30x8 4,28 kg
40 x 20 x 1,2 0,37 kg 60x25x3 1,28 kg 89 x 68 x 1,5 1,25 kg
40x20x15 0,46 kg 60 x 30 x 2 0,93 kg 94,7 x 56,9 x 1,6 1,28 kg
40x20x18 0,55 kg 60 x30x3 1,36 kg 95 x 57 x 1,5 1,21 kg
40 x 20 x 2 0,60 kg 60 x30x 4 177 kg 100 x 18 x 1,5 0,93 kg
40 x 20 x 2,5 0,74 kg 60 x34x3 143 kg 100 x 18 x 2 123 kg
40x20x3 0,87 kg 60 x 40 x 2 1,04 kg 100 x 20 x 2 1,25 kg
40 x25x2 0,66 kg 60 x 40 x 2,5 1,28 kg 100 x 20 x 3 1,85 kg
40 x25x3 0,96 kg 60 x 40 x 2,85 1,45 kg 100 x 25 x 1,8 1,18 kg
40x25x5 1,49 kg 60 x 40 x 29 1,48 kg 100 x 30 x 2 1,37 kg
40 x 30 x 2 0,71 kg 60x40x3 1,52 kg 100 x 40 x 2 1,47 kg
40 x 30 x 2,5 0,88 kg 60 x 40 x 4 199 kg 100 x 40 x 2,5 1,82 kg
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4 slitina EN AW-6060 (AlMgSi0,5) T66
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100 x 40 x 3 2,17 kg 120 x 40 x 2 1,68 kg
100 x 40 x 3,5 2,51 kg 120 x 40 x 2,5 2,09 kg
100 x 40 x 4 2,85 kg 120 x 40 x 4 3,28 kg
100 x 50 x 2 1,58 kg 120 x 43 x 1,5 1,30 kg
100 x 50 x 2,5 195 kg 120 x 50 x 4 3,50 kg
100 x 50 x 3 2,33 kg 120 x 60 x 4 3,72 kg
100 x 50 x 4 3,07 kg 120 x 80 x 3 3,14 kg
100 x 50 x 5 3,78 kg 140 x20x 3 2,49 kg
100 x 60 x 2,5 2,04 kg 150 x 40 x 2,5 2,50 kg
100 x 60 x 3 2,49 kg 150 x 40 x 4 3,93 kg
100 x 60 x 4 3,28 kg 150 x 50 x 2 2,12 kg
100 x 80 x 3 2,82 kg 150 x 50 x 4 4,15 kg
106 x 68 x 1,5 1,39 kg 150 x 70 x 2 2,33 kg
120 x 12 x 2 1,38 kg 180 x 80 x 2,5 3,44 kg
120 x 20 x 2 1,47 kg 200 x 18 x 2 2,31 kg
120 x20 x 3 2,17 kg 200 x 50 x 2,5 3,31 kg
120 x 30 x 3 2,33 kg 200 x 50 x 4 5,23 kg
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slitina EN AW-6060 (AlMgSi0,5) T66
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8x10x15 0,10 kg 23x23x15 0,27 kg 45 x25x3 0,72 kg
9x135x15 0,15 kg 25x10x15 0,17 kg 45 X 45 x 2 0,71 kg
10x10x1 0,08 kg 25x15x2 0,28 kg 455x12x 25 0,36 kg
10x10x15 0,11 kg 25x25x15 0,29 kg 50 x20 x2 0,46 kg
10 x10 x 2 0,14 kg 25x25x2 0,38 kg 50 x 25 x 2,5 0,64 kg
10x15x15 0,15 kg 25x25x3 0,56 kg 50x30x3 0,84 kg
10x20x2 0,25 kg 25x29x2 0,43 kg 50 x30 x 4 1,10 kg
1,1 x 14,29 x 1,58 0,16 kg 26 x30 x 2 0,44 kg 50 x 40 x 3 1,00 kg
12x10x1 0,08 kg 275x22x1 0,19 kg 50 x 40 x 4 1,32 kg
12x12x1 0,09 kg 275x22x12 0,22 kg 50 x 40 x 5 1,62 kg
12x12x2 0,17 kg 28 x53x3 0,94 kg 50 x 50 x 2 0,79g
12x13x175 0,14 kg 295x195x 2 0,35 kg 50 x50x3 117 kg
12x20 x 2 0,26 kg 30x15x2 0,30 kg 50 x50 x 4 1,53 kg
14 x10,5 x 2 0,17 kg 30x20x2 0,36 kg 50 x 50 x 5 1,89 kg
14 x18 x 2 0,25 kg 30x25x2 0,41 kg 54x20x15 0,37 kg
15x10x 2 0,17 kg 30x30x15 0,35 kg 60 x20 x 2 0,52 kg
15x15x15 0,17 kg 30x30x2 0,46 kg 60 x 25 x 2,5 0,71 kg
15x15x2 0,22 kg 30x30x3 0,68 kg 60 x 30 x 3 0,92 kg
15x20x15 0,21 kg 33xl4x2 0,31 kg 60x30x 4 121 kg
17 x 25 x 1,25 0,22 kg 33 x295x175 0,42 kg 60 x 40 x 2,5 091 kg
18 x18 x 2 0,27 kg 35x16 x 2 0,34 kg 60 x 40 x 3 1,09 kg
18 x25x11 0,20 kg 35x35x2 0,55 kg 60 x 40 x 4 1,43 kg
19 x 25 x 1,25 0,22 kg 35x35x3 0,80 kg 60 x 40 x 5 1,76 kg
19x30x3 0,62 kg 40 x15x 2 0,36 kg 60 x 50 x 2 0,84 kg
20x15x15 0,19 kg 40 x 20 x 2 0,41 kg 60 x 50 x 5 2,03 kg
20 x15x 2 0,25 kg 40 x20x 3 0,60 kg 60 x 60 x 3 1,41 kg
20 x20x 1,5 0,23 kg 40 x20 x 4 0,78 kg 60 x 60 x 4 1,86 kg
20 x20x 2 0,30 kg 40 x 25 x 2,5 0,57 kg 60 x 60 x 5 2,30 kg
20x20x 3 0,44 kg 40x25x3 0,68 kg 60 x 60 x 6 2,72 kg
20x30x15 0,31 kg 40 x 30 x 3 0,76 kg 65 x 25 x 2,5 0,74 kg
20 x 30 x 2 0,41 kg 40 x30x 4 0,99 kg 65 x 55 x 2 0,92 kg
20 x 40 x 2 0,52 kg 40 x 40 x 2 0,63 kg 65 x 55x25 115 kg
20 x 40 x 2,5 0,64 kg 40 x 40 x 2,5 0,78 kg 70 x 40 x 2,5 0,98 kg
20 x 40 x 3 0,76 kg 40 x 40 x 3 0,92 kg 77 x 48 x 5 2,20 kg
21x205x3 0,45 kg 40 x 40 x 4 1,21 kg 779 x 59 x 14 0,73 kg
22 x22x2 0,33 kg 40 x 40 x 5 1,49 kg 80 x20x2 0,63 kg
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80x30x3 1,09 kg 100 x 50 x 10 4,86 kg
80x30x5 1,76 kg 100 x 63 x 5 2,92 kg
80 x40 x3 1,25 kg 100 x 63 x 6 3,47 kg
80 x 40 x 4 1,64 kg 100 x 64 x 6,4 3,72 kg
80 x 40 x 5 2,03 kg 100 x 100 x 8 6,13 kg
80 x40 x 6 2,41 kg 106 x 40 x 3 1,46 kg
80x45x3 1,33 kg 108 x 50 x 3 1,64 kg
80 x 45 x 6 2,56 kg 120 x 20 x 2 0,84 kg
80 x50x5 2,30 kg 120 x 40 x 3 1,57 kg
80 x 60 x 5 2,57 kg 120 x 55 x 6 3,53 kg
86 x 40 x 3 1,30 kg 120 x 60 x 5 311 kg
88 x50x3 1,47 kg 125 x 63 x 6 3,87 kg
90 x 40 x 3 1,33 kg 136 x 33 x 4 2,10 kg
90 x 40 x 5 2,16 kg 140 x 70 x 8 57 kg
90 x 50 x 3 1,49 kg 140 x 60 x 7 4,65 kg
949 x 59 x L4 0,79 kg 150 x 50 x 10 6,20 kg
100 x 20 x 2 0,73 kg 160 x 40 x 4 2,51 kg
100 x35x3 1,33 kg 160 x 80 x 8 6,57 kg
100 x 40 x 3 1,41 kg 160 x 80 x 5 4,18 kg
100 x 50 x 3 1,57 kg 160 x 80 x 10 8,10 kg
100 x 50 x 5 2,57 kg

100 x 50 x 6 3,05 kg

100 x 50 x 8 397 kg
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10 x 2 0,13 kg 20 x 55 0,67 kg 34 x55 132 kg
12x2 0,17 kg 20,5 x15 0,23 kg 35x15 0,42 kg
13x15 0,15 kg 21x15 0,25 kg 35x2 0,56 kg
14 x15 0,16 kg 21x2 0,32 kg 35x25 0,69 kg
14 x2 0,20 kg 22x15 0,26 kg 35x5 1,26 kg
14 x25 0,24kg 22 x 1,55 0,26 kg 36 x1 0,30 kg
14x3 0,28 kg 22x2 0,34 kg 36 x15 0,43 kg
15x15 0,17 kg 22x25 0,41 kg 38x15 0,46 kg
15x2 0,22 kg 22x3 0,51 kg 38 x18 0,55 kg
15x25 0,26 kg 23x15 0,27 kg 38x2 0,61 kg
15x 4 0,37 kg 23 x 1,55 0,28 kg 39x85 3,08 kg
16x15 0,18 kg 23x 35 0,57 kg 40 x 1,5 0,49 kg
16 x 2 0,24 kg 24x15 0,28 kg 40 x 1,6 0,52 kg
16 x 2,5 0,28 kg 24 x2 0,37 kg 40 x 2 0,64 kg
16,2 x 2,1 0,25 kg 24,4 x 2 0,38 kg 40x3 0,93 kg
16x3 0,33 kg 25x 14 0,28 kg 40 x5 1,47 kg
16 x4 0,40 kg 25x15 0,30 kg 40 x 10 2,55 kg
16,5 x 2 0,24 kg 25x2 0,39 kg 42x3 0,99 kg
17x13 0,17 kg 25x25 0,47 kg 42 x 35 113 kg
17x15 0,36 kg 25x3 0,55 kg 42 x 4 129 kg
17x3 0,35 kg 25x 8 1,20 kg 42x5 1,57 kg
18 x15 0,21 kg 26 x 4 0,74 kg 42 x 8,5 2,39 kg
18 x 2 0,27 kg 27 x15 0,32 kg 42,85 x 1,6 0,55 kg
18x3 0,38 kg 27 x 4 0,78 kg 45x15 0,55 kg
18x4 0,47 kg 28x15 0,32 kg 45 x 2 0,73 kg
18 x 4,5 0,51 kg 28 x2 0,44 kg 45 x5 1,68 kg
19 x12 0,181 kg 30x15 0,36 kg 45 x 10 2,98 kg
19x15 0,22 kg 30x2 0,47 kg 46 x 4 1,43 kg
19x17 0,24 kg 30x3 0,68 kg 46 X 6,5 2,16 kg
19,05 x 1,63 0,25 kg 30x5 107 kg 48 x 15 0,59 kg
20x15 0,23 kg 30x89 1,74 kg 48 x 2 0,77 kg
20 x 2 0,30 kg 30 x10,5 1,70 kg 48 x 2,5 0,96 kg
20x25 0,37 kg 32x15 0,38 kg 48 x3 115 kg
20x 3 0,43 kg 32x2 0,50 kg 48 x 4 1,50 kg
20x 4 0,54 kg 32x3 0,74 kg 48 x 4,5 1,64 kg
20x5 0,63 kg 32x5 115 kg 483 x 3 114 kg
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483 x 4 1,49 kg 60 x 15 572 kg 90 x5 3,57 kg
50 x 1,5 0,61 kg 61 x 2 0,99 kg 90 x 10 6,81 kg
50 x 2 0,81 kg 65 x5 2,55 kg 90 x 15 9,58 kg
50 x25 1,00 kg 65 x10 4,62 kg 100 x 2 1,67 kg
50x3 1,18 kg 67 x 1 5,25 kg 100 x 3 2,47 kg
50 x 3,5 1,39 kg 70x15 0,87 kg 100 x 4 3,27 kg
50 x 4 1,55 kg 70 x 2 115 kg 100 x 5 399 kg
50 x5 1,89 kg 70x 5 2,67 kg 100 x 6 4,80 kg
50x8 2,86 kg 70 x 6 3,27 kg 100 x 8 6,27 kg
50 x 10 3,36 kg 70 x 10 5,04 kg 100 x 10 7,56 kg
50 x 12 3,88 kg 70 x 15 7,02 kg 100 x 12 8,87 kg
50,6 x 1,55 0,84 kg 72x2 1,20 kg 10 x5 4,47 kg
50,6 x 2,10 1,28 kg 73x 8 4,30 kg 15 x10 891 kg
50,8 x 1,6 0,66 kg 75x5 2,95 kg 120 x 2,5 2,50 kg
50,8 x 3,25 1,30 kg 75 x 10 546 kg 120 x 3 2,95 kg
50,8 x 6,35 2,37 kg 76 x 2 1,26 kg 120x 5 4,83 kg
51x2 0,64 kg 76 x 2,5 1,56 kg 120 x 8 7,53 kg
52x15 4,47 kg 76 x3 1,84 kg 125x 5 5,04 kg
52x1 7,86 kg 76 x5 2,98 kg 128 x 2,5 2,64 kg
53x 4 1,67 kg 78 x 2 1,23 kg 128 x 4 4,17 kg
55 x 12 4,374 kg 80x15 0,99 kg 130 x 3 3,20 kg
55x 15 51 kg 80 x 2 1,32 kg 130 x 5 5,25 kg
56 x 12 4,49 kg 80x3 196 kg 133 x 4 4,33 kg
60 x 1,5 0,74 kg 80 x5 3,15 kg 140 x 4 4,57 kg
60 x 2 0,97 kg 80 x10 5,88 kg 140 x 5 573 kg
60x3 1,44 kg 80 x 15 8,30 kg 150 x 3 3,74 kg
60 x 4 1,88 kg 85x15 8,82 kg 150 x 5 6,09 kg
60 x 5 2,31 kg 89x3 2,17 kg 160 x 4 5,31 kg
60 x 6 2,75 kg 90 x 2 1,49 kg 160 x 5 6,60 kg
60 x 8 3,53 kg 90 x 2,5 172 kg 160 x 6 7,86 kg
60 x 10 4,20 kg 90x3 2,22 kg
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Tyce étvercové
slitina EN AW-2007 (AlCu4PbMg)

—— - N - -

10 x 10 0,29 50 x 50 713
12 x12 0,4 56 x 56 8,47
14 x 14 0,55 60 x 60 9,72
16 x 16 0,69 63 x 63 10,7
20 x 20 114 70 x 70 13,97
25 x 25 178 80 x 80 18,24
30 x 30 2,56 90 x 90 23,09
32 x 32 2,92 100 x 100 28,5
36 x 36 35 10 x 110 33,88
40 x 40 4,56 120 x 120 40,32
45 x 45 5,67 135 x 135 51,03

Tyce ploché
slitina EN AW-6060 (AlMgSi0,5) T66

- b—

10x3 0,08 kg 12x8 0,26 kg 16x3 0,13 kg
10x4 0,11 kg 12 x10 0,32 kg 16 x 4 0,17 kg
10x5 0,14 kg 14 x 4 0,15kg 16 x 5 0,22 kg
10x6 0,16 kg 15x3 0,12 kg 18x5 0,24 kg
10x8 0,22 kg 15x 4 0,16 kg 18x6 0,29 kg
12x3 0,10 kg 15x5 0,20 kg 20 x 25 0,14 kg
12x4 0,13 kg 15x6 0,24 kg 20x3 0,16 kg
12x5 0,16 kg 15x8 0,32 kg 20x 4 0,22 kg
12x6 0,19 kg 15x 10 0,41 kg 20x5 0,27 kg




€@ profimet

Hlinikové, médéné a mosazné polotovary

Tyce ploché
slitina EN AW-6060 (AIMgSi0,5) T66

+«———b—»

— o B - - B -

20x 6 0,32 kg 32x4 0,35 kg 45 x 6 0,73 kg
20 x 8 0,43 kg 32x5 0,43 kg 45x 8 0,97 kg
20 x 10 0,54 kg 32x10 0,86 kg 45 x 9 1,09 kg
20 x 12 0,65 kg 32x16 1,38 kg 45x10 1,22 kg
20 x 15 0,81 kg 35x2 0,19 kg 45 x 15 1,82 kg
22x5 0,30 kg 35x3 0,28 kg 45 x 18 2,19 kg
23x7 0,43 kg 35x4 0,38 kg 45x19 2,31 kg
25x2 0,14 kg 35x5 0,47 kg 45 x 20 2,43 kg
25x25 0,17 kg 35x6 0,57 kg 45 x 25 3,04 kg
25x3 0,20 kg 35x8 0,76 kg 45,5 x 29,5 3,62 kg
25x 4 0,27 kg 35x10 0,95 kg 48 x 5 0,65 kg
25x 5 0,34 kg 35x12 113 kg 50 x 2 0,27 kg
25x6 0,41 kg 35x15 1,42 kg 50 x 2,5 0,34 kg
25x 8 0,54 kg 35x 20 1,89 kg 50x3 0,41 kg
25x10 0,68 kg 35x25 2,36 kg 50 x 4 0,54 kg
25x12 0,81 kg 35 x 30 2,84 kg 50x5 0,68 kg
25x15 1,01 kg 39 x19 2,00 kg 50x 6 0,81 kg
25 x16 1,08 kg 39x24 2,53 kg 50 x 8 1,08 kg
254 x 191 1,31 kg 40 x 2 0,22 kg 50 x 10 1,35 kg
25 x 20 1,35 kg 40 x 3 0,32 kg 50 x 12 1,62 kg
27 x7 0,51 kg 40 x 4 0,43 kg 50 x 15 2,03 kg
28x 6 0,45 kg 40 x5 0,54 kg 50 x 16 2,16 kg
30x2 0,16 kg 40x 6 0,65 kg 50 x 20 2,70 kg
30x25 0,20 kg 40 x 7 0,76 kg 50 x 25 3,38 kg
30x3 0,24 kg 40 x 8 0,86 kg 50 x 30 4,05 kg
30x 4 0,32 kg 40 x 10 1,08 kg 50 x 35 4,72 kg
30x5 0,41 kg 40 x 12 1,30 kg 50 x 40 5,40 kg
30x6 0,49 kg 40 x 15 1,62 kg 50,8 x 6,4 0,87 kg
30x7 0,57 kg 40 x 20 2,16 kg 50,8 x 25,4 3,49 kg
30x8 0,65 kg 40 x 25 2,70 kg 50,8 x 31,7 4,35 kg
30x9 0,73 kg 40 x 26 2,81 kg 50,8 x 38,1 524 kg
30x10 0,81 kg 40 x 30 3,24 kg 51x 6 0,83 kg
30 x12 097 kg 40 x 36 3,89 kg 55x5 0,74 kg
30x15 1,22 kg 45x 3 0,36 kg 55 x 15 2,23 kg
30 x 20 1,62 kg 45 x 4 0,49 kg 55 x 25 3,72 kg
30 x 25 2,03 kg 45x5 0,61 kg 55 x 40 594 kg
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Tyce ploché
slitina EN AW-6060 (AIMgSi0,5) T66

<« b—»

— o B - - B |

56x3 0,45 kg 70x3 0,57 kg 80 x 12 2,59 kg
57x8 1,23 kg 70 x 5 0,95 kg 80 x 15 3,24 kg
58 x 6 0,94 kg 70 x 7 1,32 kg 80 x 20 4,32 kg
60 x 2 0,32 kg 70 x 8 1,51 kg 80 x 25 5,40 kg
60 x3 0,49 kg 70 x 9 1,70 kg 80 x 30 6,48 kg
60 x 4 0,65 kg 70 x 10 1,89 kg 80 x 40 8,64 kg
60 x5 0,81 kg 70 x 12 2,27 kg 85x 4 0,92 kg
60 x 6 0,97 kg 70 x 15 2,84 kg 85 x 30 6,89 kg
60 x 8 1,30 kg 70 x 20 3,78 kg 90 x 3 0,73 kg
60 x 10 1,62 kg 70 x 25 4,73 kg 90 x 4 097 kg
60 x 12 194 kg 70 x 30 5,67 kg 90 x 4,5 1,09 kg
60 x 15 2,43 kg 70 x 35 6,62 kg 90 x5 1,22 kg
60 x 18 292 kg 70 x 40 7,56 kg 90 x 6,5 1,58 kg
60 x 20 3,24 kg 72 x 23 4,48 kg 90 x 10 2,43 kg
60 x 25 4,05 kg 73x 4 0,79 kg 90 x 12 2,92 kg
60 x 30 4,86 kg 75x2 0,41 kg 91x10 3,40 kg
60 x 35 5,67 kg 75x3 6,08 kg 95 x 4 1,03 kg
60 x 40 6,48 kg 75 x 20 4,05 kg 97 x 25 6,57 kg
63 x 4 0,68 kg 75 x 25 5,06 kg 100 x 3 0,81 kg
63 x 10 1,70 kg 75 x 30 6,08 kg 100 x 4 1,08 kg
63 x 12 2,04 kg 76 x 4 0,82 kg 100 x 5 1,35 kg
63 x 20 3,40 kg 76 x 4,4 0,92 kg 100 x 6 1,62 kg
63 x 25 4,25 kg 76 x 4,6 094 kg 100 x 7 1,89 kg
63 x 32 5,44 kg 76 x 5 1,03 kg 100 x 8 2,16 kg
645x5 0,86 kg 76,2 x 12,7 2,62kg 100 x 10 2,70 kg
65x 4 0,70 kg 76,2 x 25,4 5,25kg 100 x 12 3,24 kg
65 x5 0,88 kg 76,5 x 15 3,09kg 100 x 15 4,05 kg
65 x 20 3,51 kg 80 x 2 0,43 kg 100 x 20 5,40 kg
65 x 23 4,05 kg 80x3 0,65 kg 100 x 25 6,75 kg
65 x 30 5,27 kg 80 x 4 0,86 kg 100 x 30 8,10 kg
65 x 35 6,14 kg 80 x 4,5 0,97 kg 1016 x 12,7 3,5 kg
66 x3 0,53 kg 80 x5 1,08 kg 101,6 x 19 5,25 kg
68 x 4 0,73 kg 80 x 6 1,30 kg 101,6 x 25,4 699 kg
68 x 5 0,92 kg 80 x7 1,51 kg 101,6 x 31,7 8,71kg
68 x 10 1,84 kg 80 x8 173 kg 104 x5 1,40 kg
70 x 2 0,38 kg 80 x 10 2,16 kg 106 x 4 114 kg
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Tyce ploché
slitina EN AW-6060 (AlMgSi0,5) T66

+«———b—»

— o B - - B -

nxs 1,49 kg 140 x 10 3,78 kg 200 x 8 4,33 kg
N7x8 2,53 kg 140 x 15 5,67 kg 200 x 15 8,13kg
120 x 4 1,30 kg 140 x 20 7,56kg 200 x 10 5,40 kg
120 x 5 1,62 kg 145 x 20 7,83 kg 200 x 12 6,48 kg
120 x 6 194 kg 150 x 4 1,62 kg 250 x 10 6,75 kg
120 x 8 2,59 kg 150 x 5 2,03 kg
120 x 10 3,24 kg 150 x 8 3,24 kg
120 x 15 4,86 kg 150 x 10 4,05 kg
120 x 20 6,48 kg 150 x 12 4,86 kg
120 x 25 8,13 kg 150 x 15 6,08 kg
120 x 30 9,72 kg 150 x 20 8,10 kg
125 x 5 1,69 kg 160 x 10 4,32 kg
125 x 8 2,70 kg 160 x 20 8,64 kg
125 x 10 3,37 kg 175 x 8 3,78 kg
125 x 12 4,05 kg 177 x 8 3,82 kg
127 x 12,7 4,37 kg 180 x 8 3,89kg
130 x 20 7,02 kg 200 x 5 2,70 kg
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Tyce kruhové

slitina EN AW-2007; EN AW-2030 (AlCu4PbMg)

— .

¢ | o W ¢ | o |
6 4,2

0,08 44 no 2707
7 on 45 4,53 ns 291
8 014 46 47 120 32,22
10 0,22 48 5 125 34,96
12 0,32 50 5,59 130 3781
14 0,44 51 572 135 40,1
15 0,5 52 594 140 43,85
16 0,57 54 64 145 46,2
18 073 55 67 150 49,46
20 09 56 69 155 52,8
22 1,08 58 74 160 57,24
24 127 60 8,05 165 59,8
25 14 63 873 170 63,5
26 15 65 93 180 72,49
28 175 68 102 200 8792
30 2,01 70 1096 220 106,8
32 2,29 75 12,4 230 18,35
34 2,6 80 14,32 250 137,38
35 2,74 85 159 260 156,2
36 29 90 18,12 280 172,32
38 317 95 19.8 300 197,82
40 3,58 100 22,37
42 3,88 105 24,2
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Plechy hladké

slitina EN AW-1050A (AL99,5)
EN AW-5754 (AlMg3)

ESEDN-E ESENEEEEE T
tab tabule tabule
= o )

0,5 x 1000 x 2000 2 x 1000 x 2000 10,8 4 x 1250 x 2500 3375
0,6 x 1000 x 2000 324 2 x 1250 x 2500 16,88 4 x 1500 x 3000 48,6
0,8 x 1000 x 2000 4,32 2 x 1500 x 3000 24,3 5 x 1000 x 2000 27
1 x 1000 x 2000 54 2,5 x 1000 x 2000 13,5 5 x 1250 x 2500 42,19
1 x 1250 x 2500 8,44 2,5 x 1250 x 2500 21,09 5 x 1500 x 3000 60,75
1 x 1500 x 3000 1215 2,5 x 1500 x 3000 30,38 6 x 1000 x 2000 32,4
1,2 x 1000 x 2000 6,48 3 x 1000 x 2000 16,2 6 x 1250 x 2500 50,63
1,5 x 1000 x 2000 81 3 x 1250 x 2500 25,31 6 x 1500 x 3000 729
1,5 x 1250 x 2500 12,66 3 x 1500 x 3000 36,45

1,5 x 1500 x 3000 18,23 4 x 1000 x 2000 21,6

Plechy protiskluzové (slziékové)
vzor QUINTETT
slitina EN AW-5754 (AIMg3)

formut vaha m format vaha
plechu tabule plechu tabule

2/3,5 x 1000 x 2000 12,6 4/5,5 x 1000 x 2000 23,4
2/3,5 x 1250 x 2500 19,68 4/5,5 x 1250 x 2500 36,56
2/3,5 x 1500 x 3000 28,35 4/5,5 x 1500 x 3000 52,65
3/4,5 x 1000 x 2000 18 5/6,5 x 1000 x 2000 28,8
3/4,5 x 1250 x 2500 28,12 5/6,5 x 1250 x 2500 45
3/4,5 x 1500 x 3000 40,5 5/6,5 x 1500 x 3000 64,8
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&m format
lech
Fee

Plechy protiskluzové (slzi¢kové)
vzor DUETT
slitina EN AW-5754 (AIMg3)

vaha
tabule

5/3,5 x 1000 x 2000

28,60

5/3,5 x 1250 x 2500

44,70

Plechy hlinikové lakované
slitina EN AW-1050A (A199,5)

0,6 x 1000 x 2000 3016 cervena 0,6 x 1000 x 2000 5010 bita
0,6 x 1000 x 2000 7016 antracit 0,8 x 1000 x 2000 5010 bild
0,6 x 1000 x 2000 B anesta 1x 1000 x 2000 5010 bitd
0,6 x 1000 x 2000 e
0,6 x 1000 x 2000 80(&232?“

0,6 x 1000 x 2000

9006 stribrna
- V¢. folie
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Desky
slitina EN AW-5083 (AlMg#,5Mn)

[ sio [ ana [oa | ol W sio [ o owe | SRR |

8 x 1020 x 2020 44,5 25 x 1020 x 2020 137,02
10 x 1020 x 2020 55,63 25 x 1520 x 3020 309,85
10 x 1270 x 2520 86,41 30 x 1020 x 2020 166,89
10 x 1520 x 3020 123,94 30 x 1520 x 3020 371,82
12 x 1020 x 2020 66,76 40 x 1020 x 2020 222,52
12 x 1270 x 2520 101,3 45 x 1020 x 2020 250,34
12 x 1520 x 3020 145,8 50 x 1020 x 2020 278,15
15 x 1020 x 2020 83,45 60 x 1020 x 2020 333,78
15 x 1270 x 2520 127,7 70 x 1020 x 2020 389,42
15 x 1520 x 3020 18591 80 x 1020 x 2020 445,05
20 x 1020 x 2020 m,26 90 x 1020 x 2020 500,68
20 x 1520 x 3020 247,88 100 x 1020 x 2020 556,31
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<«—d—>»

—— T~ K - =

Mosazné tyée kruhové
slitina CW617N (CuzZn4OPb2)

3 0,06 28 517
4 0,10 30 6,01
5 0,16 32 6,83
6 024 34 N
8 0,43 35 8,15
10 0,67 36 8,65
12 096 38 9,64
13 113 40 10,68
14 1,31 45 13,51
15 150 48 15,37
16 17 50 16,68
18 216 55 20,18
20 2,67 65 28,19
22 3,23 70 32,70
24 3,84 80 42,70
25 4,15 90 54,05
26 4,51 100 66,73
27 4,86
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Mosazné tyce étvercové

77
; i slitina CW617N (CuZn40Pb2)

l«—a—»

—— T e - -

4 014 22 4,14
5 0,21 25 5,31
6 0,31 35 10,41
8 0,54 40 13,60
10 0,85 45 17,21
12 122 50 21,00
14 1,67 60 30,1
16 218 70 44
18 275 80 54,00
20 3,40

Mosazné tyce sSestihranné
slitina CW617N (CuZn40Pb2)

+—Ok——|

6

027 22 3,56
8 0,47 24 4,24
10 0,74 27 537
12 1,06 32 7,54
14 144 41 12,37
17 2,13 46 15,40
19 2,66 50 18,17
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Médéné tyce kruhové
slitina CWO004A-D

<«—d—>»

— - - & - | - K -
5

0,18 22 323 60 25,20
6 0,25 24 4,05 70 34,25
) 0,45 25 4,37 80 44,70
10 0,70 30 6,32 90 55,00
12 1,01 32 716 100 69,90
14 137 36 9,06 1o 84,82
15 157 40 1,18 ns 92,40
16 173 45 14,16 125 109,22
18 2,27 50 17,48 140 138,50
20 2,79 55 21,20 160 179,00

Meédéné tyce ploché

slitina CWO04A
CWO024A

- b—

20x 5 0,89 kg 30x8 2,14 kg 60 x 10 5,34 kg
20x 8 1,42 kg 30x10 2,67 kg 80 x5 3,56 kg
20 x10 1,78 kg 40 x5 1,78 kg 80 x 10 712 kg
25x 5 112 kg 40 x 10 3,56 kg 100 x 5 4,45 kg
25x 6 1,34 kg 50x5 2,23 kg 100 x 10 8,90 kg
25x8 1,78 kg 50x 8 3,57 kg 120 x 10 10,70 kg
25x10 2,26 kg 50 x 10 4,45 kg 150 x 10 13,40 kg
30x5 134 kg 60 x 8 4,27 kg 160 x 10 14,20 kg
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Médéné plechy

slitina CWO04A
CWO0O08A
CWO024A

ESEDN-E ESENEEEEE T
tab tabule tabule
= o )

0,6 x 1000 x 2000 10,68 1,5 x 1000 x 2000 26,70 4 x 1000 x 2000 71,60
0,7 x 1000 x 2000 12,50 1,6 x 1000 x 2000 28,48 5 x 1000 x 2000 89,00
0,8 x 1000 x 2000 14,24 2 x 1000 x 2000 35,60 6 x 1000 x 2000 106,80
1 x 1000 x 2000 17,80 2,5 x 1000 x 2000 44,50 8 x 1000 x 2000 142,40
1,2 x 1000 x 2000 21,36 2,8 x 1000 x 2000 49,84 10 x 1000 x 2000 178,00
1,4 x 1000 x 2000 25,00 3 x 1000 x 2000 53,40 12 x 1000 x 2000 213,60

Médéné stresni plechy a svitky
slitina CW024A

oo ot | 3 |
tabule
)

0,55 x 670 *
0,55 x 1000 *
0,55 x 1000 x 2000 9,82




Ms tyce ploché, dle EN 12167 Ms duté tyce, dle EN 12168
e | e | _iom [l e | swee | _om |

‘ od 3 do 120 ‘ CW617; CWé14; CW508 ‘ * ‘ ‘ od 20 do 100 ‘ CW617; CWé14; CW508 ‘ ‘

Ms plechy a pasy, dle EN 1652
oo | s | _oim

[ od 01 do 10 | cws06; CW508; CWer7 | -]

Cu a Ms draty Cu a Ms trubky
EmrT T T T

| od 01do 8 | CW004; CW008; CWeI7; CWel4; CW508 | * ] [ od3do120 | cwoos; cwozs; CWelz; CWels; CW508 | -]
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Charakteristiky jednotlivych slitin

EN AW-1050A (Al99,5)

EN AW 1050A je nelegovany hlinik s maximalnim podilem necistot 0,5%. Materidl je tepelné nevytvrditelny.
ZvySeni pevnosti je mozné jen tvarenim za studena, kdy zvy3eni pevnosti souvisi se snizenim pruznosti
a tim i tvdritelnosti. V- mékce zihaném stavu (0) je material vyborné tvarny (ohybem, hlubokym tazenim),
Ve vytvrzenych stavech Hl4 a H24 je tvdfitelnost podstatné nizsi. Je nutno brat v uvahu, Ze stav H24
vykazuje o néco lepsi tvdritelnost nez stav Hl4.

Odolnost proti korozi je v ,normdlnich” atmosférickych podminkdch vybornd. Odolnost proti korozi je
mozno eventudlné zlepsit technickou anodickou oxidaci vyrobkd.

Nelegovany hlinik je dobre svaritelny vdemi béznymi postupy svarovani hliniku.

EN AW-5754 (AlMg3)

Slitiny hlintku a hor¢iku (magnézia) nelze stejné jako nelegovany hlinik tepelné vytvrdit. Pokud jde o mékky
nelegovany hlinik, je pevnost EN AW 5754 H1l4 (stav urceny pro protiskluzové-slzickové plechy) vyssi diky
tvrzeni smésnych krystall. Pevnost mlze byt jesté zvySena tvarenim za studena, ¢imz je mozno docilit
relativné vysokého stupné pevnosti, coz samoziejmé souvisi se snizenim tvaritelnosti.

Tato slitina se mimo jiné pouziva pri stavbé lodi, pristroji (tlakové nadoby, ulozné ndadrze), stavebnictvi
(obklady fasdd, nosné konstrukce) a potravindiském pramyslu.

Odolnost proti korozi je u AIMg3 v ,normalnich” atmosférickych podminkdch stejné dobra jako u Al99,5
a v morském prostfedi dokonce jesté lepsi.

Svaritelnost je u této jakosti stejné jako u Al99,5 dobrd vSemi béznymi postupy svarovani hliniku.

EN AW-6060 (AlMgSi0,5)

Stejné jako slitina AIMgSil je kvalita AIMgSIO,5 precipitacné vytvrditelnd slitina. Pro vhodnou kombinaci
dobré tvaritelnosti za tepla a dobré pevnosti ve ztvrdlém stavu se tato jakost casto pouzivd pri vyrobé
odlisnych profilt. Pouziti (komplikovanych) profild mize ve vyrobé& usetfit mnoho uprav a tim zlepsit
produktivitu. Profily této kvality jsou vétSinou doddvany ve stavu tepelné vytvrzeném F22 resp, T6 prip.
T66, coz znamend, ze profily jsou kaleny od tepelné formovaci teploty a poté vytvrzené za tepla.
Odolnost proti korozi je v ,normdlnich” atmosférickych podminkéach dobrd. Odolnost proti korozi je mozno
eventudlné zlepsit anodickou oxidaci vyrobkd (eloxovani).

Jakost AIMgSIO,5 je dobre svaritelnd vdemi béznymi postupy svarovani hlinkku. Svar ma v zdsadé vzdy
niz3{ pevnost nez zdakladni materidal. Diky nachylnosti k prasklinam zplsobenych horkem se u téchto typl
slitin musi svaret vhodnym pridavnym materialem.

Obrobitelnost slitiny AIMgSIO,5 je ve stavu po vytvrzeni za tepla dostatecnd az dobrd, pokud se vychdzi
z podminek obrobitelnosti vhodnych pro tuto slitinu. Dosazitelny stav povrchu je dobry.

EN AW-2007 (AlCuMgPb)

AlCuMgPDb je stejné jako ALCuBiPb precipitacné vytvrditelnd slitina na bdazi hlintku-médi. K obéma slitindm
jsou pridavany prvky, které zlep3uji obrobitelnost, coz &ini tyto jakosti zvlasté vhodnymi ke zpracovani na
automaticky obrdabécich strojich.

Slitiny obsahujici méd’ jako AlCuMgPb maji v porovndni se slitinami bez médi nejmensi odolnost proti
korozi. Tato slitina nen{ vhodnd pro venkovni pouZiti.

Svarovani a eloxovdni se nedoporucuje.
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Hlinik a jeho slitiny

Vyroba hliniku

Hlintkk a hlintkové slitiny se vyznacuji dobrou chemickou odolnosti a dobrymi mechanickymi a jinymi
vlastnostmi.

Surovinou pro vyrobu hliniku je nerost bauxit, ze kterého se vyrdabi kyslicnik hlinity. Hlavni slozkou bauxitu je
hydroxid hlinity, dale pak kyslicnik Zelezity, kyslicnik kfemicity a v mensim mnozstvi kyslicnik titanicity a jiné.
Z bauxitu se pripravuje roztok hlinitanu sodného a z ného rozkladem hydroxid hlinity, ktery se potom
v peci vypaluje na bezvody kysliénik hlinity. Ten je pak vychozi surovinou pro vyrobu kovového hliniku
elektrolytickou cestou. Tato vyroba je jednim z nejvétsich spotrebitelt fluorovych soli, z nichz nejdulezit&jsi
je kryolit, ktery se pouzivd jako rozpoustéci prostfedek, v némz se kysli¢nik hlinity redukuje na kovovy hlinik.
Dalsi dulezitou surovinou pro elektrolytickou vyrobu hliniku je anodovd hmota, kterd se pouzivd k plnéni
anody, tj. kladného pélu vany. Ukolem anody je privédét elektricky proud do elektrolytu ve vané. To mlize
splnit pouze hmota, kterd mda dobrou elektrickou vodivost, je odolnd proti vysokym teplotdm a stala
proti ucinkdm rlznych chemickych reakci. Tomu vyhovuje uhlikovy materidl. Surovinou pro vyrobu anodovée
hmoty je smolny nebo petrolejovy koks a stfedni kamenouheln& smola.

Elektrolytickou redukci kyslicniku hlinitého rozpusténého v kryolitu vznika hlinik, ktery je specificky tézsi
a proto se hromad{ pod solnou lazni na dné vany - katodé. Stejnosmérny proud prfi vyrobé vykond dvoji
prdci - rozkladd kysliénik hlinity a udrzuje ldzeri na potrebné teploté.

Na 1 tunu hliniku je informativné treba:
2,5 - 4 tuny bauxitu (zavisi na jakosti)
2 tuny kyslicniku hlinitého
75 - 80 kg kryolitu
600 - 650 kg anodové hmoty
18000 - 20000 kWh elektrického proudu

PFi takové vyrobé je Cistota ziskaného hliniku pfimo umérnd cistoté pouzitych surovin a peclivosti
obsluhy van. Dosahuje se Cistot 99,5 - 99,75% Al
Elektrolytickou rafinaci se dd ziskat hlinik o Cistoté az 99,99% AL

Tvarené a slévarenské vyrobky

Hlinkk vyrobeny elektrolytickou cestou se ve stavu housek ingotd ddle zpracovavd v tavirndch na slévdrenské
slitiny pro vyrobu odlitkd, nebo se z housek zhotovuji desky a cepy pro vyrobu tvdrenych polotovard.
Tvarené polotovary z hlinkku a jeho slitin jsou pak doddavany ve tvaru plechd, pdast, pruhd, kotoucd, folii,
ty&i, trubek nebo dratd.

Zakladni vlastnosti hliniku

Mérna vdaha - 2,7

Bod taveni - 658 °C

Mérné teplo pri 20°C - 0,22 cal/g

Elektricky mérny odpor pro elektrovodny hlinik E-Al 99,5 - 0,03 ohm,mm?/m pfi 20 °C a rovnd se asi 65%
vodivosti médi. Hlintkové vodi¢e maji pri stejné vodivosti jako méd’ asi tretinovou vahu.

Konstrukéni vlastnosti hliniku a jeho slitin

Jakostni hlinikové slitiny dovoluji oproti oceli - se zfetelem na jejich vlastnosti - vyhodné&jsi dimenzovani pri
rdzovém a ndrazovém namdhdni. Pri trvalém zatiZeni se doporucuje oproti oceli zvétseni ploch nhamdhanym
tlakem o 25 - 30% - konstrukce z hlinikkovych slitin nesméji byt namdhdny pres mez pritaznosti.
Mez stlacitelnosti odpovidd 80 az 100% meze prataznosti a pevnost v tlaku je minimdalné dvojndsobnd
pevnosti v tahu.
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Uspora pii pouziti hliniku

V 1 kg polotovart z hliniku nebo jeho slitin je pfiblizné 3 x tolik materialu jako v 1 kg oceli médi nebo
mosazi. Konstrukce z hlinikovych slitin se neomezuji jen na 60% vahové uspory oproti téZkym kovam, ale
vhodnou konstrukci a zvldst spravnymi vypocty prirezl lze dosdhnout dalSich véhovych uspor riznych
konstrukci. Zkouskami bylo zjisténo, Ze u oceli vrubovd houZevnatost pri teplotdch pod 0 °C znatelné klesd.
Naproti tomu u hlinikovych slitin s klesajici teplotou stoupd. Konstrukce provedené z nemédnatych slitin
hliniku s dobrou chemickou odolnosti vici povétrnostnim vlivdim nemusi byt opatfovany ochrannymi natéry,
tim se podstatné snizi udrzovaci naklady.

V provozu rlznych dopravnich prostfedkd mda nizkd specifickd vaha hlintku a jeho slitin ¢asto rozhodujici
vyznam pro zvyseni hospoddrnosti provozu. To se priznivé projevi i u predméta slouzicich k dopravé rdz-
nych kapalin a hmot.

Vyse vyrobnich ndkladd na opracovani hlinikové slitiny ¢ini 30 - 70% ceny stejného druhu opracovdni oceli.
PFi vypoctech hospoddrnosti vyroby je potfeba vzit v ivahu také vyhodnéjsi zhodnocent tfidéného odpadu.
Hlinikové profily

Profily z hlintku resp, jeho slitin se podle EN vyrdbi nejcastéji ze slitin fady 6000. Tedy ze slitin na bdazi
kfemiku. Nejéast&ji pouZivanou je pak EN AW-6060 (AIMgSi0,5), Té odpovidd €SN 424401 nebo podle
DIN 1725 AlMgSi0,5, Werkstoff Nummer 3,3206.

Vyhodou téchto slitin je dobra tvdritelnost, moznost vyroby komplikovanych tvard, dobrd korozni odolnost,
dobrd eloxovatelnost (anodickd oxidace) a dobrd svafitelnost.

Hlinikové profily se vyrabi lisovanim pres matrici,

Hlinik a jeho slitiny vynikaji témito vlastnostmi:

- Lehkost - specifickd vaha/hustota hliniku je 2700 kg/m®. Tzn, Ze je zhruba 3 krdt lehéi nez ocel.
Diky nizké specifické hmotnosti je moZzno dosdhnout redukce hmotnosti mobilnich konstrukci, napfr.
u dopravnich prostfedkd, a tudiz i uspory energie.

- Pevnost - pro razné aplikace jsou hlinikové slitiny k dispozici v pevnosti mezi 60 a 530 N/mmZ
Pokud se pocitd s dalsimi vlastnostmi jako s nizSim modulem elasticity vzhledem k elasticité oceli,
mizeme témeér pro kazdé pouziti nalézt optimdlni fesent.

- Zpracovatelnost - hlinik se velmi dobre lisuje, valcuje, sléva. Dobre se svaruje. Tepelnym zpracovanim
se pak daji ménit mechanické vlastnosti bez rizika zmény tvaru konecného vyrobku.

- Vodivost - mérny elektricky odpor/rezistivita pfi 20°C je 0,02874 pQ-m. Hlinik tak dosahuje zhruba 65%
vodivosti médi, pri daleko nizsi cené. Tepelnd vodivost je také kolem 65% vodivosti médi.

- Odolnost proti korozi - hlink a zejména jeho slitiny s hofékem velmi dobfe odolavaji povétrnostnim
vlivim, slanému prostfedi (mofsk& voda) a kyselindm. Proto jsou slitiny hlintkku pouzivany ve staveb-
nictvi, v chemickém pramyslu, potravindrském a lahtddkdarském pramyslu, automobilovém primyslu atd.
Presvédcivym dikazem dobré odolnosti proti atmosférickym vlivim je pouZzivani hliniku a slitin hliniku
a manganu pro vyrobu vedeni vysokého napéti a streSnich krytin.

- Nemagnetic¢nost - této vlastnosti se da vyuzit napt, pfi vyrobé telefonnich kabeld.

- Recyklace - na vyrobu novych polotovarl ze Srotu se spotrebuje pouze 5% energie, kterd je potreba
na vyrobu hlintku z bauxitu.

- Povrchové upravy - U hliniku a jeho slitin je mozno provést mnoho obecnych a typicky materialovych
upray, napriklad pro zvyseni odolnosti proti korozi nebo opotfebeni, dosazeni dekorativniho vzhledu apod.

- Tvaritelnost - vybornd tvdritelnost umoznuje vyrdbét protlacovanim profily a tyce témer s jakymkoli
prdmérem. Umoznuje také vyrobu prefabrikatd a vyrobkd za pouziti téméF vSech ostatnich tvarecich
technik za tepla i za studena.
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Vlastnosti vybranych slitin

Doporuceny
polomér
Alternativa Taznost ohybu Vhodnost
L. Evropska podle CSN (u plechu) k Svari- Obrobi-
Material A 50mm o
norma (pouze 1] pro 180 eleoxo- telnost telnost
orientaéni) ° a 90° vani
t=tloustka
materialu
2 0/HM < 65 20 20 ot ot ano velmi dobrd | uchdzejici
Al995 EN AW-1050 H14/H24 CSN 424005 105 75 4 it 0,5t ano velmi dobrd | uchdzejici
o/HM = 190 80 14 0,5t 0,5t ano velmi dobra | velmi dobra
AMgS | EN AW-5754 || po/ms2 | CSN 424415 | 509 130 8 15t | 1t ano | velmi dobra | velmi dobra
AlMg2,5 | EN AW-5052 | H24/H34 | SN 424412 | 230 150 5 2t 2t ano velmi velmi
dobra dobra
AlMg4,5Mn0,7 | EN AW-5083 | HIM | &SN 424415 | 275 125 12 2,5t ne velmi vetmi
dobra dobra
AlSiIMgMn | EN AW-6082 | T651 | GSN 424400 | 290 240 6 ano velmi velmi
dobra dobra
. = 170 140 6 ano velmi dobrd |velmi dobra
AlMgSi0,5 EN AW-6060 | T6T66 | CSN 424401 195 150 6 ano velmi dobrad | velmi dobra
. < . velmi
AlMgISiCu EN AW-6061 T4 CSN 424401 180 1o 13 ano dobra dobra
< 330 220 5 obtizna |velmi dobra
AlCu4PbMg | EN AW-2030 T3 T4 CSN 424254 330 210 6 ne obtizna velmi dobra
= 340 220 5 ne obtizna |velmi dobra
AlCu4PbMgMn | EN AW-2007 T3T4 CSN 424254 330 210 6 ne obtizna | velmi dobré
. 275 125 14 ne obtizna |velmi dobra
AICu6BPb | EN AW-2011 | T4 T6 295 195 6 ne obtiznd  |velmi dobra

Alternativa G Slouzi jako Vhodnost
Evropska podle CSN

Taznost
A 50mm
[%]

ekologicka k Svari- Obrobi-
ndhrada eleoxo- telnost telnost
k slitiné vani

norma (pouze
orientaéni)

AC60 | EN AW-6012i | T6 260 240 ) EN AW-6012 80 ano dobra dobra
i P velmi

D80 |EN AW-12030i| T4 340 220 6 EN AW-12030 90 ne obtizna dobra

i P velmi

D80 |EN AW-2007i| T4 340 220 6 EN AW-2007 90 ne obtizna dobra

" 5 a velmi

D71 EN AW-2011i | T4 275 125 14 EN AW-2011 80 ne obtizna N

dobra
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Prehled dodavanych slitin a produkti

EN DIN Profily Tyce Plechy Trubky Draty Folie
EN AW-1050A (Al 99,5) AL 99,5 v v v v v
EN AW-1070A (AL 99,7) AL997 v v v
EN AW-1080A (Al 99,8) AL 99,8 v v
EN AW-1200 Al 99,0) AL 99,0 v v v
EN AW-1350A (E-AL99,5(A)) E-Al v v v v
EN AW-2007 (AlCu4PbMgMn)* | AlCuMgPb v
EN AW-2011 (ALCu6BiPb)* AICUPbBI v
EN AW-2014 (ALCu4SiMg) AlCuSiMn v
EN AW-2017 (AlCu4MgSi) AlCuMgl v
EN AW-2024 (AlCusMgl) AlCuMg2 v
EN AW-2030 (AlCu4PbMg)* AlCuMgPb v
EN AW-3003 (AIMnICu) AlMnCu v v
EN AW-3004 (AIMnIMgl) AlMnIMgl v
EN AW-3005 (AIMnIMg0,5) AlMnIMg0,5 v v
EN AW-3103 (AlMn1) AlMn1 v v
EN AW-3105 (AlMNn0,5Mg0,5) AlMnO0,5Mg0,5 v
EN AW-4043A (ALSi5) S-AlSi5 v
EN AW-4047A (ALSi12) S-AlSiI2 v
EN AW-5005 (AlMgl) AlMgl v
EN AW-5049 (AlMg2,5Mn0,8) | AlMg2Mn0,8 v
EN AW-5052 (AlMg2,5) AlMg2,5 v v v v
EN AW-5056A (AlMg5) AlMg5 v
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7) | AlMg4,5Mn v
EN AW-5251 (AlMg2) AlMg2 v v v
EN AW-5356 (AlMg5Cr) AlMg5 v
EN AE-5356 (AlMg5Cr(A)) S-AlMg5 v
EN AW-5454 (AIMg3Mn) AlMg3Mn v
EN AW-5754 (AlMg3) AlMg3 v v v
EN AW-6005 (ALSiMg(A)) AlMgSi0,7 v v
EN AW-6012 (AIMgSiPb)* AlMgSiPb v
EN AW-6060 (AIMgSi) AlMgsi0,5 v v v v
EN AW 6061 (AlMgISiCu) AlMglSiCu v v
EN AW-6262 (AIMgISiPb) AlMgSiPbBi v
EN AW 6063 (AlMg0,75) AlMgSi0,5 v v
EN AW-6082 (ALSiIMgMn) AlMgsil v v v v
EN AW-7020 (AlZn4,5Mgl) AlZn4,5Mgl v
EN AW-7022 (AlZn5Mg3Cu) AlZnMgCu0,5 v
EN AW-7075 (AlZn5,5MgCu) AlZnMgCul,5 v
EN AW-8011A (AlFeSi) AlFeSi v

* u téchto slitin r izil i i b It té varianty 2007i, 2011i, 2030i, 6012i,






